LC N°38 :

Utilisations des diagrammes potentiel-pH. 
Applications à l’hydrométallurgie du Zinc.

(PSI)

INTRODUCTION

I Intérêt des diagrammes potentiel-pH :

1. Domaines de stabilité des espèces d’un élément

Précis(p257) . HPrépa(p146)
2. Importance du diagramme potentiel-pH de l’eau

HPrépa(p152)
II Application au diagramme du Fer :



Mallet(p71)
1. Comportement du Fer métal en solution aqueuse




Expérience : HCl sur poudre de Fer


Sarrazin(p63)
2. Etude du système Fe(0)-Fe(III)


Expérience : précipitation du bleu de Turnbull qui caractérise Fe2+


3. Diminution du pouvoir oxydant de Fe3+

Expérience





Sarrazin(p126)
III Application au diagramme du Cuivre :


HPépa (p168) . Mallet(p83)
1. Comportement du Cuivre métal en solution aqueuse

2. Particularité du Cuivre(I)

IV L’hydrométallurgie du Zinc :




HPrépa(p169) . Mallet(p162)
1. Présentation de l’hydrométallurgie


Résumé des différentes étapes

2. Diagramme potentiel-pH du Zinc

3. Lixiviation :

· Neutre : ZnO + 2H3O+ (le pH est de 7 à la fin de la réaction)

· Acide

4. Cémentation

5. Electrolyse

CONCLUSION
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